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З метою вдосконалення ударно-акустичного методу контролю 

якості фанери проведено аналіз вихідних параметрів ударного 

датчика, який дозволив виявити залежність зміни амплітуди власної 

частоти коливання фанери від наявності в ній гармонійних коливань, 

які виникають за наявності дефекту: 

                                                    ,                                      (1)                                      

де A1 – амплітуда власної частоти коливання листа фанери, м; Aі 

– амплітуда i-го гармонійного коливання фанери, м; n – кількість 

контрольованих гармонійних коливань; i – номер гармонійного 

коливання. 

При перетворенні механічних величин коливань фанери в 

електричні значення критерію якості фанери дорівнює:  

                                                      ,                                 (2)  

де U1 – амплітуда власної частоти коливання листа фанери, В; Uі 

– амплітуда i-го гармонійного коливання листа фанери, В; i – номер 

гармонійного коливання. 

Гармонійні коливання виникають у фанері з дефектом. Критерій 

якості виражає відсоток гармонійних складових по відношенню до 

власного коливання листа фанери. Чим менше відмінних від власної 

частоти коливань у фанері, при дії на неї ударного імпульсу, тим 

вище її якість. 
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